Baustoffpriifung
Baugrundgutachten
Bauwerkserhaltung

Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH

Postfach 410128 48065 Munste:
Vario Baustofisysteme GmbH
Dielinger Stralle 60

32351 Stemwede

Priifung der Wassereindringtiefe
in Anlehnung an DIN EN 12380-8

Priifzeugnis Nr. : 040068-09 38425

Angaben des Antragstellers

Baumafnahme :

Bauteil :

Art der Priifung : Lieferwerk : Vario Baustoffsysteme GmbH
Anzahl der Proben : Betonsorten-Nr. : C35/45

Herstelltag : 12.05.2009 Festigkeitsklasse : C35/45

Angaben der Prifstelle

Anlieferung am :

Lagerung : trocken
Priifung am : 2408 2009 im Alter von : 104 Tagen
Kennzeichnung Abmessungen Gewicht Roh- max.
der Probe a b h dichte Wassereindringtiefe
Einlegeschild mm mmo | omm kg ' ka/m? | mm
WP 1 " s00 | 2000 | 1200 | - | »- 1
Mittelwert: | !

Bemerkungen: Die Prufung erfolgte fiir 3 Tage bei 1 bar Wasserdruck.
Es wurde kein Wasseraustritt aus dem Beton oder dem Tendonol festgestelit.

Munster, den  10.09 2009 Fim ©a

" Der Leiter der Prifstelle

Der Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Die gekiirzte oder auszugsweise
Vervielfiltigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Baustoffprifstelie.




